Auffindung von Oberflachenrissen in magnetischen Werkstoffen

Magnetpulver-Rissprufung
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Rissbewertung in Prifmaschine FLUXA-Control zur Uberwachung des Risspriifmittels

DEUTROMAT Sondermaschinenbau fur spezielle Prufaufgaben
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Zahnrad-Prifung mit Kreuzjoch Pleuel-Prifung mit Kettentransport (4 Teile pro Takt)  Achsschenkel-Prifung (6 Kontakte, Auswerfer)
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